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Para asegurar buenos resultados es recomendable seleccionar agregados duros, de tamaño adecuado y 
limpios (libres de materia orgánica, arcillas, grasas, aceites, azúcares, melazas, etc.).
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Mezcle las cantidades de agregados, agua, cemento y aditivos en las proporciones establecidas para el 
nivel de resistencia deseado.

Coloque la mezcla de manera uniforme dentro del molde o de la cimbra previamente tratados con algún 
desmoldante y a través de vibrado o varillado, desaloje el aire atrapado dentro de la mezcla y 
consolídela.

Mantener la mezcla dentro del molde hasta que alcance la resistencia que permita retirar la cimbra o el 
molde.

Mantener durante los primeros 7 días húmedo el concreto protegiéndolo de la evaporación del agua y 
utilizando los métodos de curado disponibles o recomendados por las buenas prácticas de construcción.

Para el buen uso del cemento:
Recomendaciones

Almacene los sacos en un lugar cerrado, limpio y libre de humedad.

Almacénelos de tal forma que los primeros sacos que entran sean los primeros que salgan del 
almacén.
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Maneje con cuidado los sacos al momento de moverlos, transportarlos y protéjase de objetos 
que puedan causar rotura (varillas, clavos, puntas de maderas, etc.).

No los coloque directamente sobre el piso, utilice una tarima o algo similar.

Evite que los sacos se mojen.

Para el manejo de los sacos:
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